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Core: Pd3M1/C  Pd3M1@Pt/C  

Without stabilizers  
No heat treatment 

Ether utilized 

2 nm

Ref Image

Simple synthetic method  
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1. 기술의 개요 
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2. 기술의 적용분야 및 응용제품 
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Core-Shell 촉매 : Pd@PdM/C - Selectivity

3. 본 기술의 개발 상태 



4. 본 기술의 특징 및 차별점 

기존기술의 문제점  
- Core-Shell 제조 후 Carbon 담지: 
 담지량 조절이 어려움, 안정성에 문제가 있음.  
-안정제의 사용 필요, 열처리 과정이 필요:  

 열처리 과정에서 구조가 망가짐, 성능저하의 원인.   

반쪽 전위까지만 사용, 실제 단위전지에 적용 예가 거의 없음. 
상용화를 위한 대량화가 용이 
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5. 관련제품의 시장현황 및 규모 


